MUNICIPIO DE

PATO BRANCO

ESTADO DO PARANA

LAUDO DE AVALIAGAO DE AMOSTRA

Conforme estabelece o item 11 do Edital de Pregao Eletrénico n.°
29/2020: na qual especifica que o item 20 — Contéiner Plastico devera ser
analisado através de amostra; informamos que essa secretaria recebeu a
amostra da empresa CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS
LTDA sendo que no dia 10 de Julho (sexta-feira) iniciou a analise da mesma,

observando que:

e O mesmo atendeu a todas as especificagdes técnicas, e de

qualidade;

Sendo assim, conforme as questdes técnicas apresentadas e de comum
acordo entre a equipe avaliadora, fica aprovada, a amostra apresentada pela
empresa CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.

Djalma Giacomoni

Diretor do Departamgnto de Limpeza, Conservagéo de Vias E. Publicos
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Chefe da Divisao de Arborizagdo e Controle Sanitari
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Pato Branco

Mariane A Martinello

Divisao d[ icitagao
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Relatdrio de Ensaio Contemar

Assunto: Relatério de Ensaio Contemar

De: Meio Ambiente <meioambiente@patobranco.pr.gov.br>
Data: 09/07/2020 08:29

Para: Mariane <licital@patobranco.pr.gov.br>

bom dia Mariane!

Solicitamos que se possivel seja pedido a empresa Contemar que envie um novo

relatério de ensaio de produto, pois o que temos em anexo é de 2018.
Att.

ldel 14/07/2020 10:21



RES: PE 29 2020 - AMOSTRA CONTEINER PLASTICO

lde2

Assunto: RES: PE 29 2020 - AMOSTRA CONTEINER PLASTICO

De: Isabele Santos <suportecomercial@contemar.com.br>

Data: 09/07/2020 14:41

Para: Mariane <licital@patobranco.pr.gov.br>, Marcela Ribeiro Bueno
<mbueno@contemar.com.br>

Boa tarde, Mariane!

Temos um ensaio mais recente sim. Segue documento anexo.
Foi realizado em 2019.

Permanecemos a disposicio.

Atenciosamente,

Isabele Santos
Departamento Comercial
+55 15 -3235 3700

+55 15-98132-4283

2 - &
oI Tomamos tedas as medidas de satde e
ﬁéﬁ ﬁ%ﬁ’é{%w?% T < seguranca para evitar o COVID -1
Continuamos trabalhando para garantir o . o
{é-):} fernecimento dos contentores e a prestacio Tods o5 canais de- comunicacio
de nossos servigos. continuam ativos.

De: Mariane <licital@patobranco.pr.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 13:43

Para: |sabele Santos <suportecomercial@contemar.com.br>; Marcela Ribeiro Bueno <mbueno@contemar.com.br>
Assunto: PE 29 2020 - AMOSTRA CONTEINER PLASTICO

Boa Tarde,

A Comissdo Técnica que avaliard a amostra do contéiner plastico apresentado para o Pregdo
Eletrénico n.2 29/2020 UASG 450996 - Pato Branco; solicitou se a empresa possui ensaio do
produto mais recente. O documento a qual estd anexado ao Comprasnet e que repassei a
comissao é de 2018.

Fico no aguardo

Obrigada

14/07/2020 10:21



RES: PE 29 2020 - AMOSTRA CONTEINER PLASTICO

Mariane Martinello
46 3220 1511

Ate  mupicipio ng

i} PATO BRANCO
{‘:&& Secretaria de Adminisiragdo e Finangas
Divisda de Licitagies

Avast logo
www.avast.com

— ANexos:
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA. ,,(f;;;;wﬁf\“\
“Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT f‘;{jTE

NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323",

Laboratorio pertencente a RBLE. Cunﬁang;;m dbilidade

REP - Relatorio de Ensaios de Produtos | n.° 1905193-1/004 | Emitido em: 22.07.2019

Solicitante:  INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUCOES TECNOLOGOCAS S/S LTDA / ISOPQINT.
Endereco: Rua Barao do Triunfo - de 1181/1182 a 1519/1520, N¢ 520 - Brooklin Paulista - S0 Paulo / SP
CEP: 04602-005 Fone: (11)3473-3141
e-mail:  secretariaisopoint@isopoint.com.br / tecnico@isopoint.org.br

Fabricante: CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.

Descrigdo da amostra: Contentor Mével - 1000 Litros - 4 rodas - Modelo: C-1000 - Cor: Grafite

Codigo/ referéncia: RAU N°: 29/19 / PROCESSO N CP.17.01.0176 / Lacres: 4344 a 4351 - Amostra n° / Lacres das
rodas: 4342, 4343, 4090 e 4091 - Amostran®6

Proposta comercial:  1905193-1 Ordem de servigo:  1905193-1/004
Quantidade recebida: 4 unidades + 4 rodas Com lacre: (X) Sem lacre: ( )
Inicio/ término dos ensaios:  27.06.2019/18.07.2019

Normas utilizadas:
-NBR 15911-1 /2011 — Contentor mével de plastico - Parte 1: Requisitos gerais;

- NBR 15911-3 / 2011 — Contentor mdvel de plastico Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L
e 1 000 L, destinado & coleta de residuos sélidos urbanos (RSU) e de salude (RSS) por coletor compactador;

- NBR 15911-4 / 2010 — Contentor mdvel de plastico — Parte 4: Métodos de ensaios;
- ISO 8256:2004 - Plastics - Determination of tensile-impact strength.

Observacdes: Este relatdrio podera ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorizagdo do ITEN.

- Os resultados dos ensaios restringem-se somente as amostras descritas acima.

- Endereco: Avenida Victor Civita, 2064 - ]Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - CEP: 06149-225.

- Fones: (11) 3606-7373 / 3431-4145 - E-mail: rep@itensp.com.br / comerciall @itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br
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REP no:

1905193-1/004

ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.

“Laboratoério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323".

- Ensaios solicitados: ltens da NBR 15911-1/ Descricao do(s) ensaio(s): e medigao
dos ensaios:
3 Requisitos gerais o
3 Inspecéo visual NA
32 Matéria prima NA
3.3 Volumes U=0,04L
3.4 Controle antes dos ensaios
Deflexdo para sistema de elevagdo com pente (europeu) ou com
341 ancoragempsuperior (americano) i i ( Fel L3, 07 mars
3.4.3 Marcagao NA
3.5 Controle apés os ensaios
3.51 Movimento NA
3.6 Compressao da tampa NA
3.7 Ensaio de impacto por queda de bola NA
3.8 Ensaio de impacto por plano inclinado NA
3.9 Ensaio de percurso (deslocamento) de meio-fio NA
3.10 Ensaio de percurso (quedas) de meio-fio NA
3.11 Ensaio de estabilidade NA
3.12 Ensaio de tracdo e de rolagem U=119N
3.12.1 Ensaio das rodas NA
3.12.2 Ensaio de freio (Somente para contentores de guadro rodas) NA
3.13 Ensaio de ruptura por fissura interna NA
3.14 Geral NA
3.15 Carga nominal NA
3.16 Seguranca e salde NA
4 Alcas U=0,07 mm
5 Rodas U =0,07 mm
6 Freios NA
7 Cantos U =0,07 mm
8 Tampas NA
9 Limpeza NA
10 Instrucdes de uso NA
Ensaios solicitados: ltens da NBR 15911-3 / Descricdo do(s) ensaio(s): -
4 Requisitos
4.1 Volumes NA
4.2 Dimensodes e desenho U =0,07 mm
5 Classificacdo NA
7, Marcacgdes NA
NA: incerteza de medicao nao aplicavel.
Instrumentos utilizados: Codigo:
Calibrador de raio CAR 002
Nivel eletrénico CLI 001
Crondmetro CRO 008
Escala milimétrica ESC 005 e 008
Hidrémetro HDR 002
Termo higrometro LOG 001
Paquimetro PAQ 003 e 006
Sensor SEN 010
Termémetro TER 008
Trena TRE 006

\ As condigoes ambientais foram conforme aguelas especificadas nas normas utilizadas.

Legenda: i

NA - N3do aplicavel
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 1905193-1/004 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a

ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323",

Itens da NBR 15911-1 / Descrigao do(s) ensaio(s):
3 - Requisitos gerais

3.1 - Inspecéo visual

Antes e apos os ensaios, deve ser feita uma inspecéo visual do contentor, com a finalidade de:

a) Verificar se o contentor ndo esta danificado e nao possui defeitos visuais. O contentor ndo pode apresentar danos,
fissuras, amolgaduras, marcas grandes, cantos vivos 6bvios ou imperfei¢ao na superficie (areas asperas, trago na pintura
e etc) perceptivel a olho nu a uma distancia de 1 m.

- Encontrado: Antes dos ensaios, o contentor ndo estava danificado e nao possuia defeitos visuais. Apds os ensaios, ver
resultados nos demais itens deste relatério.

b) Verificar se as caracteristicas de fabricagéo do contentor estio conforme a ABNT NBR 15911-2 e ABNT NBR 15911-3.

- Encontrado: Conforme ABNT Norma NBR 15911-3.

¢) Comparar as condigbes do contentor antes e apés a seguéncia de ensaios.

- Encontrado: Antes dos ensaios, o contentor ndo estava danificado e no possuia defeitos visuais. Apés os ensaios, ver
resultados nos demais itens deste relatdrio.

Apos concluir os ensaios, o contentor pode ter alguma deformacao, contudo, ele deve continuar plenamente funcional.

- Encontrado: Apds os ensaios, ver resultados nos demais itens deste relatério.

3.2 - Matéria prima

O contentor deve ser fabricado com resinas termoplasticas e por processo que assegure a obtenc&o de um produto que
atenda as condigdes desta ABNT NBR 15911.

- Encontrado: Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), por processo de injecéo e resistente a acdo de raios
ultravioleta (Protecdo anti UV 8), conforme memorial descritivo fornecido pelo cliente. Ver ensaios realizados conforme as
Normas NBR 15911,

3.3 - Volumes

3.3.1 e 3.3.2 - Os volumes do contentor devem ser medidos.

Volume do corpo: Volume da tampa:

Encontrado:

1.038 L 89 L

3.4 - Controle antes dos ensaios

3.4.1 - Deflexao para sistema de elevagdo com pente (europeu) ou com ancoragem superior (americano)

O receptor frontal deve apresentar uma deflexdo horizontal de ndo mais que 1,5 % do seu comprimento.
- Comprimento: 1.201 mm.
- Deflexdo horizontal especificada (1,5 % do comprimento): 18,01 mm.

- Encontrado: Deflexdo horizontal de 10,6 mm.

3.4.3 - Marcacao

A marcagéo do contentor deve ser feita de acordo com as ABNT NBR 15911-1 e ABNT NBR 15911-2.

- Encontrado: Marcagao conforme NBR 15911-3 (Contentor de 4 rodas). Ver item 7 (NBR 15911-3) neste relatério.

3.5 - Controle apds os ensaios

3.5.1 - Movimento (NBR 15911-4 - ltem 4.2)

Independente da variagdo em deflexdo e tamanho, o contentor carregado com carga de ensaio (ver ABNT NBR 15911 -4)
deve possibilitar o seu levantamento e inclinagdo (movimento de bascula) de modo seguro, e o movimento sobre suas
rodas.

- Encontrado: O contentor possibilita seu levantamento e inclinag&o de modo seguro, @ o movimento sobre suas rodas.

Legenda: NA — Nao aplicavel
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 1905193-1/004 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a

ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o namero CRL 0323",

3.6 - Compressao da tampa (NBR 15911- 4 - ltem 5.1)

A tampa do contentor deve permanecer intacta. A tampa pode flexionar ou distorcer, mas nao pode dobrar e cair dentro
do contentor.

- Encontrado: NA

3.7 - Ensaio de impacto por queda de bola (NBR 15911- 4 - ltem 5.2)

- ApGs o ensaio, o contentor deve continuar & prova d'agua nos pontos ensaiados.

- Fora do ambiente climatizado, o ensaio ndo pode exceder 5 min. Apds esse tempo o contentor deve ser recondicionado

por pelo menos 15 min. Apés o ensaio deve ser aplicado o seguinte procedimento, caso haja alguma divida quanto ao
resultado;

a) O corpo do contentor deve ser cheio, com um volume de agua igual a 10% do seu volume nominal:
b) Aguardar 10 min,

- Se ap6s 10 min. houver vazamentos, o lote representado pelo contentor deve ser rejeitado.
- Encontrado: O contentor continua a prova d'agua nos pontos ensaiados. Ndo ocorreu vazamento.

3.8 - Ensaio de impacto sobre um plano inclinado (NBR 15911- 4 - ltem 5.3)

Apos concluir o ensaio, o contentor pode ter alguma deformacao, contudo, ele deve continuar plenamente funcional.
- Encontrado: Apés o ensaio o contentor continua plenamente funcional.

3.9 - Ensaio de percurso (deslocamento) de meio-fio (NBR 15911- 4 - ltem 5.4)

Ap6s o ensaio o contentor ndo pode ter deformacdes permanentes ou quebras que prejudiquem o seu manuseio,
inclinagéo e rolagem (os rodizios devem mover-se liviemente).

- Encontrado: Apds o ensaio o contentor ndo apresentou deformagées permanentes ou quebras que prejudiquem o seu
manuseio, inclinacio e rolagem.

3.10 - Ensaio de percurso (quedas) de meio-fio (NBR 15911- 4 - ltem 5.5)

Apods o ensaio o contentor n@o pode ter deformagdes permanentes ou quebras que prejudiquem o seu manuseio,
inclinagéo e rolagem (os rodizios devem mover-se livremente).

- Encontrado: Nao ocorreram deformagdes ou quebras que prejudiquem o seu manuseio de inclinagao e rolagem.

3.11 - Ensaio de estabilidade (NBR 15911- 4 - Item 5.6)

Considerando-se todas as condigbes do ensaio, 0 contentor nio pode tombar nem ser mover.

- Encontrado: A amostra ndo tombou e ndo se moveu.

3.12 - Ensaio de tracao e rolagem

3.12 - Ensaio de tracao (NBR 15911- 4 - ltem 5.7.1)

Medir a forga necessaria para iniciar e manter o movimento do contentor.
- Especificado (maximo): 285 N.

Resultados encontrados (N):

n? de vezes realizado: 01 02 03
Iniciar movimento: 285 252 255
Manter movimento: 188 183 179

Nota: As forgas maximas (Inclusive a forga inicial), ndo podem ultrapassar 300 N.

3.12.1 - Ensaio das rodas (NBR 15911- 4 - ltem 5.7.2)

Apéds o término do ensaio os pneus e rodas devem continuar funcionais e nao pode haver deformagées permanentes ou
quebras no contentor que prejudiquem o seu manuseio, inclinagdo e rolagem (os rodizios devem mover-se livriemente). O
cubo deve estar totalmente intacto, sem rebites soltos ou quebrados.

- Encontrado: Apds o ensaio os pneus e rodas continuaram funcionais e ndo houve deformagées permanentes ou
quebras no contentor que prejudiquem o seu manuseio, inclinagio e rolagem.

I Legenda: NA - Nao aplicavel
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 1905193-1/004 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323",

3.12.2 - Ensaio de freios (NBR 15911- 4 - ltem 5.6)

O contentor ndo pode rolar gradiente de 10° em relagdo & horizontal sob todas as condigbes de carga, com duas rodas
freadas.

- Encontrado: O contentor néo rolou sob todas as condicées de carga, com duas rodas freadas.

3.13 - Ensaio de ruptura por fissura interna (NBR 15911- 4 - [tem 5.8)

Nao pode ser visiveis fissuras ou rasgaduras em areas sensiveis (borda frontal, alcas, dobradigas de encaixe sem
parafusos, jungées de rodas, dobradigas, pontos de injegéo, nervuras de esforco, bordas de nervuras efc.) que possam se
estender e levar a desativacio do contentor.

Nota: Fissuras apds o ensaio significam o uso de material inadequado ou condicdes de processo ruins.
- Encontrado: Nao apresentou fissuras ou rasgaduras visiveis.

3.14 - Geral

A superficie do contentor, inclusive caracteristica do desenho, deve ser lisa e isenta de quaisquer objetos estranhos ou
imperfei¢des, assim como de cantos vivos e pontiagudos.

- Encontrado: Superficie do contentor ¢ lisa e isenta de objetos estranhos ou imperfeigdes, assim como de cantos vivos e
pontiagudos.

3.15 - Carga nominal (NBR 15911-4 - ltem 4.2)

O contentor deve ser construido de forma a suportar uma carga minima de 0,4 kg/dm?3 vezes o volume nominal guando
ensaiado conforme ABNT NBR 15911-4.

- Encontrado: Contentor construido de forma a suportar a carga minima especificada quando ensaiado conforme ABNT
NBR 15911-4,

3.16 - Seguranca e saude

- O contentor deve ser construido de tal forma que, quando vazio ou carregado com a carga nominal, tenha um encaixe
seguro em um dispositivo de elevagdo compativel aprovado e deve ser travado automaticamente de forma segura no
dispositivo de elevagdo durante a operagao de inclinagdo e esvaziamento;

- Encontrado: Contentor construido de forma que, quando vazio ou carregado com a carga nominal, possui um encaixe
seguro, sendo travado automaticamente de forma segura no dispositivo de elevagao durante a operagéo de inclinagéo e
esvaziamento.

- O contentor deve ser ajustado de modo seguro ao dispositivo de elevacdo do veiculo, sem ser carregado ou levantado
manualmente;

- Encontrado: Contentor é ajustado de modo seguro ao dispositivo de elevagéo.

- Contentores sobre rodas devem ser construidos de tal forma que, sob condigdes de ensaio de acordo com a ABNT NBR
15911-4, as forgas de compressao e tragao para manter o contentor em movimento ndo podem exceder seus requisitos.
As forgas de compressao e tragdo devem constar nas instrugdes de uso;

- Encontrado: As forgas de compressao e tragao constam nas instrugdes de uso.

- Durante a construgdo de contentores devem ser otimizados os seguintes .
: 3 h : Encontrado:

fatores, que influenciam a forga de manuseio mensuravel:

- Design de cententores no que diz respeito a forma, tamanho e posi¢ao do centro de Bzt

gravidade em rela¢do ao posicionamento das rodas e algas;

- Distribuigdo uniforme de cargas sobre as rodas; Otimizado

- Baixa resisténcia de rolagem. Otimizado

4 - Alcas

4.2 - Contentores de quatro rodas devem ter algas para puxar, empurrar manobrar e levantar o contentor, e que permitam
ao(s) operador(es) segura-los firmemente. Devem ser evitados ferimentos causados por cantos vivos.

- Encontrado: Possui alga para puxar, empurrar manobrar e levantar o contentor, e que permite o operador segura-las
firmemente. S&o evitados ferimentos causados por cantos vivos.

( Legenda: | NA - N&o aplicavel
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 1905193-1/004 “Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323".

4.3 - Algas para puxar, empurrar e manobrar o contentor devem ter uma das formas externas conforme mostrado na figura
1 (com base na forma externa da figura 1, sdo permitidas as seg¢des, forma anelar e/ou se¢do de forma em U). E
necessario um comprimento minimo de 120 mm e uma folga minima de 36 mm em torno da alga (ver figura 2).

Resultados encontrados (mm):

Comprimento: Folga: DAmenERo Raio:
Alga retangular ) i (menor e maior): '
128 40 20 e 30 4

4.4 - Alcas para puxar, empurrar e manobrar o contentor devem ser posicionadas a uma altura de (900 +400 / - 25)mm
(medida no meio da algas), acima do chao. Em contentores de duas rodas, estas algas devem ter uma altura minima de
800 mm em uma posigao inclinada (centro de gravidade acima do eixo de roda).

- Encontrado: 1.135 mm.

5 - Rodas

5.1 - Contentores de guatro rodas e uma capacidade que ndo excede 1.000 L devem ter somente rodizios giratérios.

- Encontrado: Rodizios giratérios

5.2 - As rodas e sua posi¢ao devem assegurar um minimo de forga de compressao/ tragdo e uma boa estabilidade.

- Encontrado: Veritens 3.11 e 3.12.

5.3 - As rodas dos contentores devem ter um diametro nominal minimo de 200 mm. Rodas de didmetro nominal de 160
mm em contentores de quatro rodas sao opcionais, desde que as forgas de compressao e tragdo nao sejam excedidas.

- Encontrado: 200 mm.

5.4 - Todas as rodas ou rodizios devem ser construidos para resistirem a forcas estaticas e dindmicas, por exemplo,
através de rolagem contra o meio-fio.

- Encontrado: Veritens 3.9 e 3.10.

5.5 - Se forem usados suporte com rodizios, eles ndo podem ultrapassar as dimensées da base do corpo do contentor,
Nada adicionado na base pode ultrapassar a largura da base nem conter cantos vivos.

- Encontrado: NA

6 - Freios

6.1 - Se estiverem instalados freios em contentores de quatro rodas, eles devem ser instalados em pelc menos duas
rodas.

- Encontrado: Instalados em 2 rodas.

6.2 - Os freios devem ser capazes de segurar o contentor em uma inclinagao minima de 10° em relacdo a horizontal.

- Encontrado: Veritens 3.11 e 3.12.2.

6.3 - Os freios devem permitir o seu uso com facilidade pelo operador.

- Encontrado: Permite o seu uso com facilidade pelo operador.

7 - Cantos

Todos os cantos que possam ser usados para manobrar devem ser arredondados, de modo que ninguém possa ser
ferido, com raio menor que 1,4 mm.

- Encontrado: Arredondados, de modo que ninguém possa se ferir, com raio menor que 1,0 mm.

8 - Tampas

8.1 - As tampas nao podem ferir os dedos.

- Encontrado: Nao podem ferir os dedos.

| Legenda: | NA - N3o aplicavel
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 1905193-1/004 “Laboratoério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a

ABNT NER ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323",

8.2 - A tampa do contentor deve encaixar-se no corpo, ser fabricada com no minimo dois pontos de fixacio e uma forma
de abertura.

- Encontrado: A tampa do contentor encaixa-se no corpo, é fabricada com no minimo dois pontos de fixagac e uma forma
de abertura.

8.3 - Os contentores com tampas com auxilio de abertura devem ser providos de um dispositivo para garantir que a tampa
do contentor ndo possa causar ferimentos com o seu movimento.

- Encontrado: Providos de um dispositivo para garantir que a tampa néo cause ferimentos com o seu movimento.

9 - Limpeza

Os contentores devem ser projetados para que proporcionem uma limpeza facil.
- Encontrado: Projetado para que proporcione uma limpeza facil.

10 - Instrugdes de uso

10.1 - As instrugdes de uso devem ser fornecidas de modo que o operador possa ter acesso a todas as informagées
disponiveis quanto ao uso correto dos contentores.

- Encontrado: Instrucdes fornecidas de modo que o operador possa ter acesso a todas as informagées disponiveis
quanto ao uso correto dos contentores.

Estas instrugbes devem prover informag6es sobre todos os fatores relevantes para permitir o uso correto de um contentor.
Também devem estar inclusos requisitos de seguranga e de salde.

- Encontrado: Ver item 10.2 abaixo.

10.2 - Especificado: Para utilizacao dos conientores de forma correta e segura, no

minimo devem ser providas as seguintes informagdes (Estas informagdes devem Encontrado:
estar conforme contentor fornecido):

- Nimero da Norma Brasileira correspondente; NBR 159811-3
- Volume; 1.000 L

- Massa total permitida; 463 kg

- Diametro das rodas; 200 mm

- Tipos de rolamentos das rodas; Consta

- Se ha freios instalados ou nao. NA

Iltens da NBR 15911-3 / Descrigdo do(s) ensaio(s):

4 - Requisitos

4.1 - Volume

A medicao de volume deve ser realizada conforme a ABNT 15911-4. Os volumes estdo definidos na Tabela 1, que
correspondem aos volumes de contentores méveis de residuos sélidos.

- Encontrado: Medic&o de volume realizada conforme a ABNT 15911-4. Ver itens 3.3.1 e 3.3.2 deste relatério.

4.2 - Dimensoes e desenho

4.2.1 - O desenho do contentor ndo precisa corresponder aos desenhos mostrados na Figura 1. As dimensdes funcionais
devem ser conforme especificado na Tabela 1.

g 2 . Capacidade do contentor: 1.000 L )
Dimensao n%: Especificado (mm): Encontrado (mm):
1 1370 £ 10 1.337

2 1.115 max. -

3 1.190 max. -

4 1.470 max. -

5 Min. 860 / Max. 1.290 1.200
) 870 + 50 -

7 Min. 135 / Max. 280 180

10 500 +15/-40 505

[ Legenda: NA - N&o aplicavel ]
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ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323”,

4.2.1 - Continuacao:

Dimenséo n¢: Especificado (mm): Encontrado (mm):
11 ¢ 200 200
12 19 min. 19,8
13 13 +5/-3 14,48
14 21+2 20,72
15 21 +4+2/-2 -
16 26 £ 1 25,16
17 58 max. 54,5
18 20 min. 25,30
19 130 max. -
20 15 max. -
21 33 +8/ -1 40,6
22 40 +8/-7 -
23 p40+2 40,69
24 670 +30/-0 670
25 350 +10 350
26 750 +50 /-40 =
27 130 min. -
28 1.275 max. 1.179
29 1.185 min. 1.187
30 1.200 +15/-0 1.201
31 1.265 max. 1.262
32 5+8/-0 -
33 1.260 +20/-10 1.278
34 880 +70 /-50 2
35 1.090 + 70 G
36 150+ 3 150
37 7 max. 4,43
38 6+2/-45 7.14
39 130 max. -
40 R 4 max. 4.0

4.2.2 - O contentor deve ser construido de tal forma que, ao ser carregado ou descarregado com uma carga nominal, ele
se ajuste a um dispositivo de elevagao compativel. Ele deve ser automaticamente travado de forma segura no dispositivo
de elevagdo duranie a operacio de elevagdo. Se o contentor estiver equipado com um receptor tipo pente, ele deve
corresponder a pelo menos uma das opgdes dadas na Figura 2.

- Encontrado: Contentor construido de tal forma que, ao ser carregado ou descarregado com uma carga nominal, ele se
ajusta ao dispositivo de elevag@o. Ele é automaticamente travado de forma segura no dispositivo de elevagéo durante a
operacao de elevacéo. Receptor tipo pente conforme Forma A da Figura 2.

4.2.3 - As alcas providas na parte frontal do munhdo devem ter uma medida 10 mm menor que a medida efetiva na
Tabela 1 (dimens&o n® 33). As algas e suas localizagbes também devem ser projetadas de forma que néo machuquem o
operador.

- Encontrado: 10 mm. Algas e suas localizagbes sdo projetadas de forma que ndo machuguem o operador.

4.2.4 - Caso o contentor possua nervuras no receptor frontal, elas devem ser conforme as Figuras 2 e 3.

- Encontrado: Nervuras no receptor frontal conforme as Figuras 2 e 3.

4.2.5 - O contentor deve ter gquatro rodizios giratorios.

- Encontrado: Quatro rodizios giratorios.

- Cada rodizio giratério deve ter capacidade para resistir a 1/3 da carga total permitida. Cada rodizio deve atender a ABNT
NBR 15911-4.

- Encontrado: Ver item 3.12.1 deste relatério.

Legenda: [ NA - Nao aplicavel
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4.2.6 - O contentor pode ou nao ter dispositivos de drenagem.

- Encontrado: Possui dispositivos de drenagem.

4.2.7 - Quando houver travas de diregao, elas devem ser fixadas em pelo menos dois rodizios.

- Encontrado: Fixadas em dois rodizios.

4.2.8 - O contentor deve ser provido de duas rodas com freio.

- Encontrado: Provido de duas rodas com freio.

5 - Classificacao

- Especificado: O contentor deve ser designado da seguinte forma: Encontrado
Descricao Consta
Numero da Norma NBR 15911-3
Volume nominal, em litros 1.000 L
Forma de receptor frontal (A, B, C ou 0) Tipo B
Receptor lateral — A= Munhdes / 0 = sem receptor lateral A= Munhoes
Carga neminal, em quilogramas. 400 kg
6 - Ensaios

O contentor deve atender aos métodos de ensaios estabelecidos na ABNT NBR 15911-4.

- Encontrado: Ver ensaios da NBR 15911-4 neste relatério.

7 - Marcacoes

- Especificado: O corpo do contentor deve ser marcado de forma

permanente, legivel e em local visivel, com no minimo, as seguintes Encontrado:
informacodes:

- identificagao do fabricante; Consta

- més e ano de fabricago; Consta

- simbolo de identificagdo da matéria prima, conforme a ABNT NBR 13230: Consta

- nimero desta parte da Norma; Consta

- volume nominal, expresso em litros; Consta

- carga total permitida, expressa em quilogramas; Consta

- opcionalmente podem ser marcadas informagées adicionais. -

“As opinides e interpretagdes, expressas abaixo, néo fazem parte do escopo da acreditagio deste laboratério”.,

Observacdes finais: Sem observagdes.

RAFAEL CESCON

LABORATORIO DE ENSAIOS DIREYOR TECNICO
CREA'0601383350
Legenda: NA - Néo aplicavel |
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Anexo: Foto representativa das amostras ensaiadas / Lacres

I

Legenda:

| NA — N&o aplicavel ]
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